
Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые 
испытаниям

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
«Старт» 

Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной 
сертификации Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии Российской Федерации 
(Росстандарт РФ) 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОЛИБРИ» (ООО ИЛ ИЦ «КОЛИБРИ») 

109025, г. Москва, 8-й проезд Марьиной Рощи, дом 30, стр. 1,  
тел. +7(499) 391-23-57, inbox@1-sert.ru 

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.31857.04ИЛС0.00063 действителен до 17.06.2022г. 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 384-03/2020 от 16.03.2020 года 

Место проведения испытаний: Испытательная лаборатория   ООО ИЛ ИЦ «КОЛИБРИ» 
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Промышленная Гидроизоля-

ция". Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 
620062, город Екатеринбург, улица Генеральская, дом 3, офис 18. 

Наименование продукции: Комплексная гидроизоляционная добавка для бетона с эффектом самозалечи-
вания трещин "Синзатим Кристалл". 

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Промышленная Гидроизоля-
ция". Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 
620062, город Екатеринбург, улица Генеральская, дом 3, офис 18. 

Технический регламент: - 
Испытано 
согласно требованиям: 

ТУ 5775-002-41720114–2014 Комплексные добавки для бетонов 
 «СИНЗАТИМ». Технические условия. 

Дата получения образца 04.03.2020г. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя НД на метод 
испытаний 

Нормативное 
значение 

Результаты 
испытаний 

Вывод 

 
 
1 

Внешний вид 

 
визуально. 
ТУ 5775-

002- 
41720114-2014 

 
Порошок се-

рого цвета с бе-
лыми включе-

ниями 

Сыпучий по-
рошок серого 
цвета, меха-

нических при-
месей не 
содержит 

 

2 Влажность по массе, % 
ГОСТ 8735-88. 

п. 10 Не более 1 0,86 С 

 

3 

Насыпная плотность смеси в 
стандартном неуплотненном 

состоянии, кг/м3 

 
ГОСТ 8735-88. 

п. 9 

 

1000±100 

 

1045 

 

С 

4 

Повышение марки 
бетона по 

водонепроницаемости: 
- ступеней 

- марка  контрольного образца. W 
- марка образца с добавкой, W 

ГОСТ 12730.5- 
84. п.2 Не менее 3 

 
 
 

4 
12 
20 
 

 С 

5 

Прочность на сжатие бетона, МПа: 
- контрольного образца, МПа 

- образца с добавкой, МПа 

ГОСТ 
10180- 

2012 
Не нормируется 44,5 

44,9 
    С 

6 Ширина самозалечивания тре-
щин обводненных бетонных 

конструкций, мм 

ТУ 5775-002- 
41720114-2014 Не менее 0,3 0,35     С 

 
*С- соответствует нормативным требованиям  
**НП – не применяется 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Проверенные образцы соответствуют ТУ 5775 - 002 - 41720114 – 2014 Комплексные добавки для 

бетонов «СИНЗАТИМ». Технические условия. 

 

 
  Испытатель ИЛ  ИЦ «КОЛИБРИ»                                                                Добрякова Е.А. 

       Руководитель ИЛ  ИЦ «КОЛИБРИ»                                                             Кужукеев Р.У. 
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